
御中

石綿粉塵気中濃度測定の測定結果を報告いたします。

（Ｌ） （℃） （％） （f/L）

風速

2m/s

・但し　<0.3・<0.5　の意味は、精度良く分析できる最小濃度の限界値［0.3f/L］［0.5f/L］

　よりも総繊維数の気中濃度が低いということです。
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